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Achtung! Wichtige Einbauempfehlung!

Die Abdichtung der neuen Kuhlmittelpumpe erfolgt mittels einer / eines:

Papierdichtung Wichtiger HINWEIS:

Die Dichtung vor dem Einbau in Kihimittel
tranken. Zusatzliche Dichtmasse ist nicht
erforderlich und sollte, wenn uberhaupt, nur
sehr sparsam verwendet werden!

Wichtiger HINWEIS:

Zusatzliche Dichtmasse ist nicht erforderlich
und sollte, wenn Uberhaupt, nur sehr spar-
sam verwendet werden!

Wichtiger HINWEIS:

Da die Abdichtung Uber die am Formring
ausgebildeten Dichtlippen erfolgt, darf keine
zusatzliche Dichtmasse verwendet werden!
Um den Dichtring ggf. in Position zu halten
sollte ein geeignetes saurefreies Gleitmittel
wie z. B. Vaseline verwendet werden.

,O““Ring Wichtiger HINWEIS:

Bei ,0“-Ringen darf keine Dichtmasse ver-
wendet werden!

Als Montagehilfe muss ein saurefreies Gleit-
mittel wie z. B. Vaseline verwenden. Alter-
nativ besteht die Mdglichkeit den Dichtring
mit Kihlmittel zu benetzen.
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Bitte beachten:
Erfolgt der Einbau der Kuhimittelpumpe gemaR Fahrzeugherstellervorschrift mittels
Dichtmasse, beachten Sie bitte die Einbauempfehlung ,,Abdichtung ohne Dichtung*“*

Verwendet in Fahrzeugen:
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Richtige Verwendung
von Dichtmasse

INFO:

Die vorzeitige Undichtigkeit einer neuen
Kuhlmittelpumpe ist oft auf einen fal-
schen Einbau zurtckzufihren. Ein
entscheidender Fehler wird héufig be-
reits bei der Abdichtung der Pumpe
gemacht!

Problematik:

Durch die unsachgeméaRe bzw. uber-
mafige Verwendung von Dichtmasse
kommt es haufig zu einer vorzeitigen
Undichtigkeit. So kann sich z. B. Uber-
schissiges Dichtmittel, das in den was-
serbeaufschlagten Bereich eingedrun-
gen ist, ablésen und sich in der
Gleitringdichtung ablagern. Andererseits
kann es bei ungleichmafig aufgetrage-
ner Dichtmasse im Bereich der Monta-
gedichtflache zu einer Leckage kom-
men. Bei ,O"-Ringen kommt es bei der

Montagm zu Beschadigungen da
eeignetes GleltmlttEI‘VEmenﬂet
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